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ANALIZA IN KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEGI NA

BRONASTEM KIPCU BOGA OZIRISA

Kipec ( slika 1) predstavlja egipCanskega boga Ozirisa v znacCilni podobi mumificiranega CloveSkega telesa z vsemi kraljevimi atributi, med katerimi izstopa razkosno
naglavno okrasje — bozanska krona atef. Oziris je gospodoval v svetu ve€nega zivljenja. Bil je bog, ki je v verski predstavi Egipanov predstavljal zmagoslavje nad
smrtjo in je ljudem pomenil upanje v posmrtno vstajenje. Kult Ozirisa je v starem Egiptu manifestiral tudi univerzalno ravnovesje v naravnem ciklu poplavljanja reke Nil.
Oziris je skupaj z bozansko druzico Izido obvladoval nevidne sile narave, ki so vsako leto povzrocCile, da je reka Nil naplavila rodovitno prst in dezeli omogocila
kmetovanje z bogato letino poljskih pridelkov in ustrezno oskrbo s prehrano. Oziris je skozi tisoCletho zgodovino Egipta ostal stalnica v bozanskem panteonu, njegova
vioga v posmrtnem kultu pa je pustila sledi tudi v drugih religijah po svetu.

Kipec je bil izdelan v tehniki vlivanja v kalup in je nastal v poznem obdobju starega Egipta med 7. in 4. stoletjiem pred Kristusom. Na kipcu smo izvedli analizo z
rentgensko fluorescencno spektrometrijo (XRF-EDS) (slika 2), ki je v primeru meritev na patini popolnoma neinvazivha metoda za dolo¢anje kemijske sestave povrsSine.
Ker se sestava patine lahko razlikuje od sestave jedra (razliCna so predvsem razmerja med elementi), smo na majhni povrsini patino odstranili (slika 3) in analizirali Se
kovinsko jedro predmeta. Rezultati so pokazali, da je kipec ulit iz bakrove zlitine z veliko vsebnostjo svinca in nekaj kositra (cca. 57 % Cu, 37 % Pb in 4% Sn —+t. i.
svinCeni bron). Na razlicnih mestih na predmetu se razmerja med tremi elementi nekoliko razlikujejo (predvsem je vsebnost svinca v patini vecja), kar je najverjetneje
posledica neenakomerne korozije. Opravili smo tudi rentgensko radiografijo (RTG) (slika 4). Rentgenski posnetek (slika 5) je pokazal, da je kipec ulit iz homogene
zlitine in zelo kompakten, na slikah tudi ni videti anomalij. V oCesni odprtinah so bili ohranjeni delci modrega kamna lapis lazuli.

Bronasti kip Ozirisa je bil veC let anonimno v zasebni lasti, zdaj pa je poleg Stirin izvrstnih egipCanskih predmetov iz znamenite SokliCeve zbirke na ogled v Koroskem
pokrajinskem muzeju. Za potrebe razstave smo s predmeta mehansko selektivno odstranili nekaj korozijskih produktov in ostankov necisto€ (slika 6). Kipec smo
zaScitili s tankim slojem mikrokristaliniCnega voska in ga spoliralo z mehko krtaco. Dodatno smo mu naredili podstavek. Vse opravljene analize bodo v pomoc pri
kasnejSi resnejSi konservatorsko-restavratorski obravnavi.

Slika 2: Rentgenska fluorescencna spektrometrija (XRF).

Slika 3: Odstranjevanje patine.

Skika 6: Odstranjevanje necistoc in
korozijskih produktov.

Slika 5: Pregled rentgenskega posnetka (RTG).

Slika 1: Kipec Ozirisa

Slika 4: Priprava kipca za Rentgensko radiografijo.
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